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REPORT

FROM TESTING

Nb I 28 3034 | 11.03.2021

1. Product of testing: Products and systems for the protection and repair of concrete structures:
,,HYDROISOL - ITH", Manufacturer: Institute of Technical Chemistry of Ural Branch of the RAS,
Acad. Korolev St., 3, 614013 Perm Russia

2. Applicant of the testing: LLC TSU RUS, Russian Federation: St. Y. Fuchik, 17-Ig, n5127,
Moscow, Russia

3. Application for the testing: Ns 2-1026 I 09.12.2020, without report from sampling from CPTL

4. Location of performance of the testing: Construction Product Testing Laboratory (CPTL)

5. Test methods:
BDS EN 1542:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Measurement of bond strength by pull-off
BDS EN ISO 7783:2019 Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission properties -
Cup method (ISO 7783:2018)
BDS EN 1062-3:2008 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry
and concrete - Part 3: Determination of liquid water permeability
BDS EN 13687-3:2002 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of thermal compatibility - Part 3: Thermal cycling without de-icing salt impact

6. Date of delivery of the sample for testing to the laboratory: 08.09.2020

T.Dztelslof performance of the testing: 24.09.2020 + 09.11.2020

For Head of I
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AVRUPA TEST VE BELGELENDİRME LTD  

23 Sv. Patriarh Evtimij Blvd., Stara Zagora Bulgaristan, 

Tel.00 35942/620 368; faks:00359 42/602 377; GSM: 00 359 887 598 697  

E-posta: ctec@ctec-sz.com, www.ctec-sz.com  

 

YAPI ÜRÜNLERİ TEST LABORATUVARI 

2, Industrialna str., Stara Zagora  

 

 

TEST RAPORU 

No 1 28 3034/ 11.3.2021 

1.  Test ürünü: Beton yapıların korunması ve onarımı için ürünler ve sistemler: 

,HYDROISOL - ITH", Üretici: Ural Şubesi Teknik Kimya Enstitüsü, RAS, Acad. Korolev 

St., 3, 614013 Perm Rusya 

2. Başvuran: LLC TSU RUS, Rusya Federasyonu: St. Y. Fuchik, 17-Ig, n5127, Moskova, 

Rusya 

3. Başvuru: No 2-1026 / 09.12.2020, YÜTS'den numune raporu olmadan 

4. Testin gerçekleştirildiği yer: Yapı Ürünleri Test Laboratuvarı (CPTL) 

5. Test yöntemleri:  

BDS EN 1542:2002 Beton yapıların korunması ve onarımı için ürünler ve sistemler - 

Test yöntemleri - Çekme ile yapışma mukavemetinin ölçülmesi 

BDS EN ISO 7783:2019 Boyalar ve vernikler- Su buharı geçirgenlik özelliklerinin 

belirlenmesi- Kap yöntemi (ISO 7783:2018) 

BDS EN 1062-3:2008 Boyalar ve vernikler- Dış tuğla duvar ve beton için kaplama 

malzemeleri ve kaplama sistemleri- Bölüm 3: Sıvı su geçirgenliğinin belirlenmesi  

BDS EN 13687-3:2002 Beton yapıların korunması ve onarımı için ürünler ve sistemler- 

Test yöntemleri- Termal uyumluluğun belirlenmesi - Bölüm 3: Buz çözücü tuz etkisi 

olmadan ısıl çevrim  

6. Test için numunenin teslim tarihi: 08.09.2020 

7. Testin performans tarihi/tarihleri: 24.09.2020 + 09.11.2020 

 

 

      Laboratuvar Sorumlusu……………………… 

 

 

 

 

mailto:ctec@ctec-sz.com
http://www.ctec-sz.com/


8. Test sonuçları: 

No Test 
adı/özellikleri  

Ölçüm 
birimi 

Test 
yöntemi 

Günlük 
Numune 
Sayısı 

Test sonuçları 
(belirsiz) 

Çevresel 
koşullar  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 28 gün sonra 
yapışma 
mukavemeti  

N/mm2 BDS EN 
1542:2002 

2195-0 0.50 
0.56 
0.72 
0.67 
0.65 

Ortalama: 
       0.6 

t=(21±0.2) °C 

 
RH=(51±1)% 

3. Su soğurumu  Kg/(m2.h0.5) BDS EN 
1062-
3:2008 

2195-0 1.3828 
1.4157 
1.3996 

Ortalama: 
      1.40  

t=(21±0.2) °C 

 
RH=(51±1)% 

4.  Su buharı 
geçirgenliği  

g/m2.d BDS EN ISO 
7783:2019 

2195-0 157.9 t=(21±0.2) °C 

 
RH=(51±1)% 

5. Isıl uyum sonrası 
yapışma  

N/mm2 BDS EN 
1542:2002 
BDS EN 
13687-
3:2002 

2195-0 0 t=(21±0.2) °C 

 
RH=(51±1)% 

 

9. Sınır değerlere olan test sonuçlarının uygunluğu: uygulanamaz. 

10. Test yöntemlerine yapılan eklemeler, sapmalar veya hariç tutmalar: Hayır 

11. Test yöntemi tarafından istenilen ek bilgi: Yok  

Not I: Test sonuçları sadece test edilen numunelere uygulanır. 

Not II: Test raporu, laboratuvarın yazılı beyanı ve onayı olmadan çoğaltılamaz. 

Not III: Laboratuvar, örnekleme aşamasından sorumlu değildir (ör; numune, müşteri 

tarafından onaylanmaktadır). Sonuçlar, alınan numuneye uygulanır.  

Yanlış anlama durumunda, Bulgaristan örneği geçerli olacaktır.  

 

 

 

Test Eden:                         Laboratuvar Sorumlusu: 

    


